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Resumo 

As abelhas, polinizadoras de táxons de áreas naturais e cultivadas, 
importam para a sociedade humana, e dependem de substrato para 
nidificar. Visou-se identificar as espécies de madeiras utilizadas em 3 
construções rurais no estado de em Santa Catarina, em Mata Atlântica, 
e analisar quais os atributos anatômicos da madeira influam na 
nidificação de abelhas. Foram coletadas amostras de madeiras onde 
ninhos de abelhas foram observados. As madeiras foram preparadas, 
identificadas e observados seus atributos anatômicos. Foram aplicados 
a análise dos componentes principais e o teste t de Student, com α ≤ 
0,05. Foram identificadas duas espécies de abelhas: Eufriesea violacea 
(Blanchard, 1840) (Euglossini) e Xylocopa frontalis (Olivier, 1789) 
(Xylocopini). E. violacea somou 43 ninhos, nas espécies: Calophyllum 
brasiliense Cambess (Calophyllaceae), Maprounea guianensis Aubl. 
(Euphorbiaceae), Heisteria silvianii Schwacke (Olacaceae), Hyeronima 
alchorneoides Allemão (Phyllanthaceae), Casearia sylvestris Sw 
(Salicaceae), Nectandra/Ocotea sp.4 (Lauraceae). Foi verificado E. 
violacea escavando o orifício do seu ninho desde o início da construção. 
X. frontalis somou seis ninhos, no morfotipo Nectandra/Ocotea sp. 2. 



e Nectandra/Ocotea sp. 3. A análise de componentes principais 
mostrou, para os atributos da madeira, que os componentes 1,2 e 3 
explicaram 64.67% da variância do conjunto de dados, sendo que o 
componente principal 1 explicou 29.11% (diâmetro e frequência dos 
elementos de vasos), o componente principal 2 21.0% (comprimento 
dos elementos de vaso e altura do raio) e o componente principal 3 
14.55% (comprimento da fibra e diâmetro do lúmen). Os atributos 
relacionados aos elementos de vasos foram os mais influentes na 
nidificação de abelhas em madeiras.                          .  
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